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1.0 Uvod

Na zakladé pozadavku objednatele byl proveden predbézny stavebné technicky prazkum
(dale jen PFSTP) a pasportizace objektu objektu ,A“ a ,B" v aredlu Letniho koupalisté Riviéra na
Bauerové ulici 322/7 v Brné. Prizkum byl provadén z diivodu zjisténi materidlu a stavu stavebnich
konstrukci, moznosti jeho rekonstrukce a pro lepsi rozhodovani o dalsim mozném vyuziti.

V dobé provadéni tohoto PFSTP byl cely objekt pfistupny.

2.0 Podklady

[1] nabidka praci zaslana e-mailem ze dne 20.01.2021

[2] objednavka praci zaslana e-mailem ze dne 21.01.2021

[3] zaméreni stavajiciho stavu, zpracovatel ADITIS s.r.0., Brno, duben 2017

[4] CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci

[5] Priizkumy a opravy stavebnich konstrukci, D. Pume, F. Cermak a kol., Praha 1993

[6] CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vihkého zdiva - Zakladni ustanoveni, listo-
pad 2000

[7] laboratorni zji§téni hmotnostni vihkosti vzorkl zdiva, zpracovatel Prizkumy staveb s.r.o.,
Lisky 1000/44, Brno, leden 2021

[8] mistni Setfeni konana v lednu 2021

3.0 Strucny popis objektu

Jednd se o dva na sebe navazujici a provozné propojené prevazné tfipodlazni (4.NP je jen
ve velice malé ¢asti) obdélnikové objekty postavené pravdépodobné pred cca 35 lety, viz foto €.0
na titulnim listé a foto €¢.1 - 3. Oba objekty byly stavény soucasné. V objektech jsou strojovny
Upravny vody, trafostanice, sklady, kuchyné, provoz obcerstveni, kancelafe, Satny, pfeviékarny,
socialni zafizeni atd. Objekt byva v letnich mésicich cely v provozu, pouze 3.NP je vyklizené, je
zde Caste€na, zatim jesté nedokoncena rekonstrukce interiérl. V objektech jiz v minulosti pravdé-
podobné probéhlo nékolik rekonstrukci.

Ze statického hlediska se vétSinou jedna o ocelovy skelet - sloupy (vétS§inou obezdéné ve
zdivu nebo pilifich) vynasi v pficném sméru privlaky, které maji v krajich kratké nabéhy,
v podélném sméru jsou potom ztuzidla. V8echny prvky jsou provedeny z ocelovych valcovanych |
profild. Na pfiénych privlacich jsou v 1.NP a 2.NP ulozeny nosné profilované plechy zalité beto-
nem, nad 3.NP jsou dfevéné krokve ukladané po viaSsku ve sméru podélné osy objektu, které
vynasi celoplo$né bednéni a plechovou krytinu.

Svislé nosné konstrukce jsou zaloZzeny na betonovych zakladovych pasech, misty by mohly
byt i zakladové desky.

Obvodové zdivo je provedeno z cihelnych dérovanych blokd nebo z plynosilikatovych tvarnic.
Z jihozapadni strany jsou v urovni 2.NP a 3.NP dlouhé pavlace, u jejichz venkovni strany jsou ci-
helné pilife, ve kterych jsou skryty ocelové nosné sloupy.

Podlahy jsou velice rizné dle zplsobu vyuzivani, v 1.NP prevladaji betonové mazaniny, vySe
pak podlahy z keramickych dlazeb. V 3.NP je v ¢asti oteviena terasa, kde jiz byly keramické pod-
lahy prekryty PE stfedni folii a byla zde provedena podlaha z betonové dlazby na plastovych pat-
kach.

Stiesni plast je proveden z plechové krytiny uloZzené pres asfaltové pasy na dfevéném bed-
néni. Ve velké ¢asti 3.NP byla zapocCata rekonstrukce a ze spodni strany byl stfeSni plast zakryt
difuzni félii.
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Pti jihozapadni fasadé je fada pristreskd, jejichz nosnou konstrukei tvofi svislé ZB sloupy (i
v nich by mohly byt skryty ocelové sloupy), které vynasi v pficném sméru ocelové valcované nos-
niky, na které jsou uloZeny krovy (pultovych stfech) vaznicové soustavy s lezatou stolici, foto €.70,
71. Krytina je provedena z médéného plechu.

Vétsinou venkovni schodisté jsou ocelova, stupné jsou pak dfevéné. V jiznim rohu je i jedno
schodisté vnitini. Z 3.NP do 4.NP je ocelové tocité schodisté.

VypIné otvord ve fasadach jsou velice rlizné - ocelova vrata, ocelové i dievéné dvere, vétraci
ocelové Zaluzie, dfevéna okna, ocelova kruhova okna atd.

Jednotlivé stavebni konstrukce jsou popsany i v nasledujicich kapitolach této zpravy.

4.0 Prizkumné prace

V ramci tohoto STP byly kromé& dukladné vizualni prohlidky vSech viditelnych stavebnich
konstrukci provedeny i mensi sondy do riznych stavebnich konstrukci (zdiva, podlah, podhledt), u
dostupnych dievénych konstrukci jsme provedli i mykologicky prizkum, byl zjiStovan vyskyt mate-
riald s obsahem azbestu &i jinych zdravi Skodlivych latek, mistné jsme zjistovali vihkost zdiva atd.

Vady a poruchy jsou popsany v nasledujicich kapitolach a nékteré vyznaceny i ve vykresové
dokumentaci. Stav objektu byl zdokumentovan i pomoci fotodokumentace, ktera je v pfiloze €.1.

Na zakladé zjisténych skute€nosti jsou uvedeny i pfedbé&zné navrhy opatfeni (v textu viz Cer-
vené pismo) a navrhy na dal$i podrobné;jsi prizkumné prace (v textu viz modré pismo), které by
bylo nutné proveést pro dalSi bezproblémové uzivani objektu a pfipadné projekéni prace rekon-
strukce.

4.1 Zaklady

Zaklady jsou pravdépodobné provedeny z betonovych zakladovych pasu, misty by mohly byt
i zakladové desky, foto ¢.4.

Zjisténé vady a poruchy:

¢ Na svislych nosnych konstrukcich nebyly zjistény zadné vyrazné statické poruchy (pfedevsim
trhliny), které by svédcily o poruchach a $patné funkci zakladu.

e Zaklady tedy plni svoji funkci a bude mozno je i hadale vyuzivat.

¢ O jejich mozném pritizeni by musel rozhodnout statik.

¢ Pokud by mélo dojit k vyraznéjsSimu pfritizeni objektu, musely by byt v ramci podrobného
priuzkumu provedeny kopané sondy pro zjiSténi materialu a tvaru zakladq, pripadné i ge-
ologického podlozi.

4.2 Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce tvofi pfevazné ocelové sloupy z ocelovych valcovanych | profill
¢.360, které jsou skryty v obvodovém zdivu nebo v pilifich vyzdénych z cihelnych dérovanych tvar-
nic nebo z plynosilikatovych tvarnic.

ZjiSténé vady a poruchy:

e V 1.NP jsou v interiéru na obvodovém zdivu na mnoha mistech vyrazné vihkostni ,mapy"“, které
svédci o tom, Ze je zdivo vyrazné vihké, foto €.5 - 9. Proto byla na zkoumaném zdivu provedena
4 zkuSebnich mista, jejichz rozmisténi je zfejmé z vykresové dokumentace, kde byly ve vySce
cca 0,2 m nad podlahou trubkovym seka€em odebrany zkuSebni vzorky zdiva (cihelnych bloku
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nebo plynosilikatovych tvarnic) cca 5 - 10 cm od lice zdiva. Na takto ziskanych vzorcich byla
gravimetrickou metodou zjisténa skute€na hmotnostni vihkost v %, blize viz [7].

Klasifikace vzorku zdiva z hlediska vihkosti a zji$téné hodnoty vihkosti jsou uvedeny v tabul-
kach ¢.1 a 2. Hodnoty zjisténych vihkosti vy$si nez 10,0 % (velmi vysoka vihkost) jsou pro rych-
lejSi orientaci zvyraznény Zlutym podbarvenim, vlhkosti vysoké (mezi 7,5% a 10%) pak modrym
podbarvenim.

Tabulka ¢.1 - Klasifikace vzorku zdiva a vihkost

Vlhkost W [%]
Stupen vihkosti

min. max.
velmi nizka 0,0 2,9
nizka 3,0 4,9
zwsena 5,0 7,4
wsoka 7,5 10,0
velmi wsoka 10,1

Tabulka €.2 - Vysledky stanoveni hmotnostni vihkosti

Oznatenivzorki | Exterie Od\f)yésr’t'ji g 'l'ﬁﬁé’ff Vihkost | Material
Interiér podiahy, pod
Brno, Riviéra terénu | terénem
[m] [m] [%]

Sonda W1 0,2 1,3 5,2 cihla

ﬂz-. Sonda W2 Interiér 0,2 1,3 13,6 . cihla

- Sonda W3 0,2 13,4 cihla+malta
Sonda W4 0,2 32,2 plynosilikat

Z vy$e uvedenych tabulek vyplyva, Ze obvodové zdivo obsahuje ve vySce cca 0,2 m nad podla-
hou 1.NP pfevazné vihkost velmi vysokou (13.6% - 32,2%), pouze v jednom misté byla zjiSténa
vihkost zvySena (5,2%) ! Extrémni vihkost u sondy W4 je zpUsobena vysokou nasakavosti po-
rézniho plynosilikatu.

Vihké zdivo je v 1.NP i vyrazné zasolené, na omitkach jsou chomace vykvétotvornych soli, foto
¢.7.

Hlavni pfi¢inou zavlhani je pravdépodobné 3patné vyspadovani okolniho terénu smérem
k objektu a absence okapovych chodnikl, foto €.10, 11. Pfi vétSich destich voda pfitéka
k obvodovému zdivu a misty vtéka pres vétraci rolety i do interiéru 1.NP.

Dal$i dotaci zde zpusobuje destova voda ze strech, ktera pretéka pres ucpané a porusené des-
tové zlaby a stéka po fasadé k paté zdiva, a voda z poruSenych destovych svodu a ucpanych
Cisticl streSnich splavenin (,gajgra“), foto €.12, 65, 66.

Velkym problémem objektu jsou keramické podlahy na paviadich a teraséach, pres které voda
protéka az na horni lic hydroizolaci a poté se dostava do cihelnych pilifl a do zdiva, foto €.58,
59. Vyrazné vihkostni ,mapy"” jsou patrny na pavlaéich i v interiérech, v okoli schodi§té v jiznim
rohu, foto €.13 - 23 !

Vihké zdivo zplsobuije i korozi obezdénych ocelovych prvki skeletu !!! Na jednom misté
v 1.NP bylo po mistnim odsekani zdiva zjiSténo, Ze koroze ocelovych sloupli je hejen po-
vrchova, ale zac¢ina byt i hloubkova, foto €.6, 36 !
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e Na mnoha mistech byly na fasadach, ale i v interiérech zji§tény vétsi ¢i mensi trhliny riznych
sméru, vétSinou vsak svislé a vodorovné, foto ¢.24 - 31. Trhliny jsou dle naseho nazoru zplso-
beny predevsim tim, Ze objekt je jen z Casti vytapény, je z velké &asti otevieny a dochazi u néj i
v interiérech k obrovskym tepelnym rozdilim v letnich a zimnich mésicich. Tepelna roztaznost
prvkl ocelového skeletu pak zplsobuje vznik trhlin v obezdivkach.

e Dalsi trhliny v oblasti strojoven v 1.NP mohly vzniknout i pfi necitlivéem provadéni ocelovych
konzol, na kterych jsou rozvody technologii, foto €.32 - 35.

e Trhliny ve zdivu nejsou staticky zavazné. VétSinou jsou do tloustky cca 2 mm, foto €.33.

e Drobné trhlinky jsou i v betonovych sloupech vynasejicich krovové konstrukce pfistavk, foto
¢.37, 38. Ani tyto trhliny nejsou zatim staticky zavazné, navic je pravdépodobné, Ze v betono-
vych sloupech jsou skryty sloupy ocelové.

e Oceloveé sloupy skeletu i obvodové a vnitrni zdivo zatim vétSinou plni svoji funkci a bude
mozno ho i nadale vyuzivat. Na mnoha mistech bude nutno provést opravy trhlin a omi-
tek.

o Pro dalsi bezproblémové uzivani objektu bude nutno se hloubéji vénovat problematice
vihkosti zdiva. V dohledné dobé by bylo vhodné provést prespadovani okolniho terénu
ze zadni strany objektu, provést okapové chodniky, vycistit a opravit dest'ové zlaby, svo-
dy, gajgry, doplnit oplechovani u nékterych kruhovych oken. V 1.NP odstranit poskozené
omitky a nahradit je omitkami sanacnimi. Toto bude nutno resit s odbornou firmou.

¢ V ramci rekonstrukce bude nutné obnazit paty mnoha sloupt zazdénych ve vihkém zdivu
a zkontrolovat stupen jejich koroze.

e Pravdépodobné idealnim feSsenim by bylo nové provedeni celého obvodového plasté
v urovni 1.NP. Takto by mohla byt kromé kontroly ocelovych konstrukci provedena i no-
va vodorovna hydroizolace.

e Problematiku vihkého zdiva v nadzemnich podlazich by vyreSilo zcela nové provedeni
vétsiny podlah v mistech, kde dochazi k pfimému zatékani destové vody - na pavlacich a
terasach. | zde bude nutno zkontrolovat stav ocelovych sloupu v paté, kde dochazelo
k dlouhodobému zatékani dest'ové vody.

e Eliminaci vzniku trhlin a jejich pohybu by pomohlo zatepleni fasad a stresniho plasté,
temperovani uzavienych ¢asti objektu v zimnich mésicich.

e Zapravit trhlinky v betonovych sloupech vynasejicich krovové konstrukce nad 1.NP.

¢ Vramci podrobného priazkumu bychom doporucovali provést zjiSténi pfitomnosti a sta-
vu hydroizolaci v 1.NP.

e Dale bude nutno na mistech nejvyraznéjsSich vihkostnich ,map“ zjistit stav ocelovych
sloupti v obezdéni, zda jiz nejsou oslabeny vyraznou hloubkovou korozi.

4.3 Vodorovné nosné konstrukce a schodisté

Stropni konstrukce jsou provedeny z ocelovych valcovanych | profilt, na které jsou ulozeny
pozinkované profilované plechy zalité betonem, foto €.39 - 44. V 2.NP jsou stropni konstrukce
skryty za dfevénymi podhledy, foto €.45.

Nad poslednim podlazim je pak stropni konstrukce z dfevénych krokvi kladenych po viadsku,
které vynasi plnoplosné prkenné bednéni se stfesni krytinou. Ze spodni strany byl v rdmci zahdje-
né a nedokon&ené rekonstrukce stfesni plast zakryt difuzni folii., foto €.46, 47.

Jedno vnitfni schodisté v jiznim rohu je pravdépodobné betonové. Venkovni schodisté maji
ocelovou nosnou konstrukci, stupné jsou z dfevénych hranolU.
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Zjisténé vady a poruchy:

e Ocelové stropni konstrukce byly na mnoha mistech opatfeny protipozarnimi nastfiky, foto ¢.39,
41, 44. V nékterych mistech nastfiky provedeny nebyly, v nékterych mistnostech v 1.NP dokon-
ce ani nebyly provedeny natéry ocelovych profilovanych plechd, foto ¢.40, 43, 48 - 51, 53, 54.

e Ve Spatném stavu jsou pak ocelové konzoly predstupujici pred jihozapadni fasddu a c¢asti
schodnic ocelovych venkovnich schodist, které jsou vyrazné zateéené srazkovou vodou
z poruSenych dlazeb, maiji stravené natéry. jsou jiz povrchové zkorodované a jsou zanesené
uhli¢itanem vapenatym vyluhovanym z betonovych konstrukci, foto .48 - 52.

e Povrchovou korozi je jiz napadeno i toCité ocelové schodisté z 3.NP do 4.NP, foto ¢.53.

e V téchto mistech jsou jiz zkorodované i ¢asti profilovanych plechd, foto ¢.48 - 50. Obdobna po-
rucha je i nad ¢asti 1.NP predstupujici v podzemi pfed jihozapadni fasadu, foto ¢.54.

e U krokvi vynasejicich stfesni plast jsme na viditelnych mistech nezjistili zadné zavazné vady ani
poruchy. Pouze mistné jsou jiz stravené jejich natéry. Poruchy (vyhniti) téchto tramud by ale
mohlo byt z jejich horniho lice, ktery vSak neni pfistupny, protoZze na ném lezi zaklop.

e Vodorovné nosné konstrukce tedy zatim vétSinou dobre plni svoji statickou funkci a bu-
de mozno je i nadale vyuzivat.

e Na mnoha mistech bude nutno obnovit jejich natéry. O nutnosti provedeni protipozar-
nich nastriki musi rozhodnout pozarni specialista.

e Vramci podrobného prizkumu bychom doporucovali provést zjisténi, zda jsou profilo-
vané plechy stropnich konstrukci jesté vyztuzené pfi dolnim lici jejich zebirek.

o Dale bude nutno po rozkryti strechy zjistit stav drevénych krokvi z horniho lice.

4.4 Podlahy

Podlahy jsou velice riizné dle zpusobu vyuzivani, v 1.NP prevladaji betonové mazaniny, vyse
pak podlahy z keramickych dlazeb. V 3.NP je v ¢asti oteviena terasa, kde jiz byly keramické pod-

vvvvv

kach.
V ramci tohoto predbézného STP bylo provedeno na 5 mistech zjisténi skladby podlah po-
moci jadrovych vyvrtl. Zjisténé skladby v misté sond P1 - P5 jsou nasleduijici:
Sonda P1
(1.NP, foto €. 55)

tl. (mm)
e epoxidova lita stérka 3
e betonova mazanina 60
e nasyp (pisek) 50
e betonova mazanina 115
¢ podkladni beton 70 celkem cca 300 mm
e zemina -
Sonda P2
(2.NP, foto €. 56)
tl. (mm)
e keramicka dlazba 6
e lepidlo 4
e betonova mazanina + KARI sit 45
o asfaltovy pas 3
e beton (po spodni vinu trapézového plechu) 125 celkem cca 185 mm
e trapézovy plech (vyska viny 50 mm) -
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Sonda P3
(2.NP, foto ¢&. 56)
tl. (mm)
e keramicka dlazba 8
¢ lepidlo 3
e betonova mazanina 75
o asfaltovy pas 3
e beton (po spodni vinu trapézového plechu) 145 celkem cca 235 mm
e trapézovy plech (vyska viny 50 mm) -
Sonda P4
(3.-NP, foto &. 56)
tl. (mm)
o asfaltovy pas 3
e beton (po spodni vinu trapézového plechu) 110 celkem cca 115 mm
e trapézovy plech (vyska viny 50 mm) -
Sonda P5
(3.NP, foto ¢&. 56)
tl. (mm)
e keramicka dlazba 8
¢ lepidlo 2
¢ betonova mazanina 15
¢ betonova mazanina 80
e heraklit 40
o asfaltovy pas 5
e beton (po spodni vinu trapézového plechu) 80 celkem cca 230 mm
e trapézovy plech (vysSka viny 50 mm) -

ZjiSténé vady a poruchy:

V podlaze v 1.NP nebyla v sondé P1 zjisténa 2adna hydroizolace, foto €.55.
Betonové podlahy v 1.NP jsou mistné narusené trhlinami, foto ¢.57.

Na mnoha mistech jsou v 2.NP a 3.NP poru$ené keramické dlazby, foto ¢€.58, 59. To umoznuje
pronikani destove vody na horni lic hydroizolaci a jeji nasledné pronikani do zdiva, na kterém
se vytvari vyrazné vihkostni ,mapy“, foto ¢.13 - 20.

Voda pronika i pres netésné schodistni stupné a nésledné i do okolniho nosného zdiva, foto
¢.21, 22, 60.

Podlahy vétsSinou jiz neplni svoji funkci a bude nutno je ve vétsiné objektu provést zcela
nove.

4.5 Strechy

Stredni plast je proveden z plechové krytiny ulozené pres asfaltové pasy na dfevéném bed-

néni, které je vynadeno drevénymi krokvemi kladenymi po viadsku, foto ¢.61, 63. Ve velké ¢as-
ti 3.NP byla zapocata rekonstrukce a ze spodni strany byl stfeSni plast zakryt difuzni félii, foto
¢.62.

Zjisténa skladba stfedniho plasté pomoci sondy S1 je nasleduijici:
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Sonda S1
(nad 3.NP, foto ¢€.61, 63)
tl. (mm)
krytina z pozinkovaného plechu 1
asfaltova lepenka 1
prkenny zaklop 22 celkem cca 24 mm

krokve kladené po vlaSsku §=110 mm, v=120 mm, osova vzdalenost 910 mm
ocelové valcované | nosniky ¢€.260 -

Pri jihozapadni fasadeé je rfada pristfeskl, které maji krovy (pultovych stfech) vaznicové sou-
stavy s lezatou stolici, foto €.70, 71. Krytina je provedena z médéného plechu.

Zjisténé vady a poruchy:

e Strfesni krytina je v mistech vzrostlé vegetace zanesena humusem, destové zlaby jsou tak ne-
funkéni, foto €.64, 65.

¢ Na hlavni budoveé i u nizkého pfistavku ve vychodnim rohu jsou destové Zlaby vyrazné posko-
zené, foto ¢.66.

e Plechova stfesni krytina je na nékolika mistech zvinéna, pravdépodobné byla uvolnéna, byla
proto dodate¢né ukotvena k bednéni pomoci novych vrutd, foto €.67. Misty je krytina deformo-
vana, foto €.68.

e Pozinkovany plech nema provedeny natéry, je jiz na mnoha mistech napadeny korozi, foto
¢.64, 69.

e Drevéné krovy pristfeSkd maji na 3 mistech poSkozené paty Sikmych sloupu, foto €.72, 73.
V jednom misté jiz dokonce i hrozi pokles plné vazby a nasledné uvolnéni okolnich spoju
- HAVARIJNI STAV, foto €.72 !

e V jednom misté je vyhnila €ast pozednice, foto €.74.

¢ V jednom misté je pozednice vyrazné zkroucena, spoj krokve s ni je proveden jen pomoci hfe-
biku, ktery je neodborné zatluéen ¢astec¢né mimo drevo, foto ¢€.75.

o | kdyz je stresni plast nad hlavnimi budovami zatim funkéni, v pripadé rekonstrukce jiz
bude nutno provést vyménu minimalné stiesni plechoveé krytiny. Je velice pravdépodob-
hé, ze bude nutna i vyména bednéni.

e Pokud by mély byt v 3.NP kancelare, bylo by nutno stiesni plast’ i zateplit. Bude nutny
staticky prepocet nosnych prvki strechy.

¢ Krovové konstrukce pristavklili nhutho mistné opravit ! Jedno témér zcela vyhnilé zhlavi
Sikmého tramu bude nutno pravit co nejdrive !!!

e Po odstranéni stieSniho plasté a bednéni bude nutno provést kontrolu horniho lice
krokvi, které nebylo pristupné.

4.6 Ostatni stavebni konstrukce

e Okna v objektu jsou velice riznoroda.

e Ocelova kruhova okna maji stravené natéry, zacinaji byt napadeny korozi (zatim jen povrcho-
vou), u nékterych chybi oplechovani jejich parapetu, destova voda zde pronika do zdiva, foto
¢.76, 77.

e Jedno drevéné kruhové okno v 1.NP ma rozbité zaskleni, foto ¢.78.

e Vétraci Zaluzie u strojovny jsou z interiéru zanesené humusem, maji jiz stravené natéry, misty
jsou poSkozené i mechanicky.

Drevénéa okna v 3.NP jsou jiZz zastarala.
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e V nékterych protipozarnich nastficich by mohla byt obsaZzena azbestova viakna, foto ¢.41, 44.

¢ VétsSinu vyplni otvora ve fasadach bude nutno provést nové nebo je repasovat.

¢ Bude nutné provést laboratorni rozbor nékterych protipozarnich nastfikd, zda neobsahu- 1 9
ji zdravi Skodliva karcinogenni vliakna azbestu. ) )

5.0 Zaveér

Zavérem je mozno konstatovat, Ze objekt je zatim jesté v provozuschopném stavu. Po
mnoha opravach by ho bylo mozno i nadale vyuzivat.

Za nejvétsi _riziko povazujeme stav_nepristupnych zazdénych ocelovych konstrukci
(slouptl) v mistech jejich namahani vihkosti !!! At jiz vzlinajici v urovni 1.NP, tak i zatékaijici
vodou pres porusené podiahy v 2.NP a 3.NP !

Tento stavebné technicky prizkum bude slouzit jako podklad pro rozhodnuti o dal$im moz-
ném vyuziti zkoumaného objektu.

V Brné dne 02.02.2021




-13-

Z.¢. 21-027

-14 -

Z.¢. 21-027

7. 8.
9. 10.
11. 12.

13. 14.
15. 16.
17. 18.




-15 -

Z.¢. 21-027

19. 20.
21. 22,
23. 24,

-16 - Z.6.21-027
25. 26.
27. 28.
29. 30.




-17 -

Z.¢. 21-027

-18 -

Z.¢. 21-027

31. 32.
33. 34.
35. 36.

37. 38.
39. 40.
41. 42.




-19-

Z.¢. 21-027

43. 44,
45. 46.
47. 48.

-20 - Z.6.21-027
49, 50.
51. 52.
53. 54.




-21 -

Z.¢. 21-027

-22 -

Z.¢. 21-027

56.
55.
57. 58.
59. 60.

61. 62.
63. 64.
66.

65.




-23-

Z.¢. 21-027

67. 68.
69. 70.
71. 72.

-24 - Z.6.21-027
73. 74.
75. 76.
77. 78.




VAN

AR A AT
Tt e

kﬁﬂ‘

L

I profil (h/b) éﬁag}é \I:yspéQO\;]an(}'/ t,irén, ) |
oskozen
(36(‘)/‘143) chybi o apove‘c odniky 400 AA Spatné vyspadovany terén, | profil (h/b) Eeét’ovy y
chybi okapové chodniky ﬁ (360/143) o
J -;...-

e}

| profil (h/b)

o | profil (h/b)
. (340/137)

(320/131) \ 2400,

| profil (h/b)
(340/137)

| profil (h/b)

- (340/1 37) | profil (h/b)
340/137
= 65 ( : @
= 77
P e
= N -
67 Ao
L — {1 { 1 iy 22
| s
73 49 | /ag
|
.- WP 1 ] 75\ p ”
(360/143) ' grav HAVARIUNI | = | A
) STAV ! | profil (h/b)
(360/143)
400 | | poskozeny
profil (h/b) destovy
S —— I gy " -2 W, g " sy o N /o N Aab
| / 56 = ; —= L
\ :44'& N1 N ‘ %\ﬂ r /\
/\ 46 4 —] 241/ b NI l J — . /66
63 62 =N = | 19 - | = E L
/ij_-r L8N TR - % A y i J — 61
/ 16 —N Nd— 2 = g y
= —r / [ Z20\ | /15N T T 1 L , S1 23\+/53
Hi T iH‘ I 1T ll ;H; IT ‘H‘ 1T ‘H‘ \a i\ ] 1T ‘H‘ T i\\’ﬁ\ ‘H‘ 1T ‘ : L ‘H T ‘H‘ I — %
AN e el i el A H
I profil (h/b) I profil (h/b) 68 —
(260/113) (360/143) I profil (h/b)
(360/143)
LEGENDA: @
O Sondy do svislych konstrukci - vihkostni profil, zkusebni mista W1 - W4,

o
"
o
AN

Sondy do podlah - zjisténi skladby a kvality materiald, sondy P1 - P5.
Sonda do stfechy - zjisténi skladby a kvality materiali, sondy S1.
Vyhnilé nebo poSkozené asti krovu (S - sloup, P - pozednice).
Fotodokumentace (foto €.0 viz titulni list, foto €.63 - 69 isou na stieSe).

BRNO, koupali§té Riviéra
Objekty A + B

Padorys 1.NP, 2.NP, 3NP -
umisténi sond

Vykres ¢.1



